
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
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ภาพที่ ก.1 เตรียมมันสำปะหลัง ทำความสะอาด 

 

 

ภาพที่ ก.2 ภาพสัพมันสำปะหลัง 
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ภาพที่ ก.3 ไม่สามารถข้ึนรูปได้เพราะ ตัวมันสำปะหลังโดนความร้อนก็จะละลายติดกับตัวแม่พิมพ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผนวก ข  

การทดลองการอัดขึ้นรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

ภาพที่ ข.1 นำกาบหมากไปแช่น้ำไว้ประมาณ 10-15 นาที  

 

 

 

ภาพที่ ข.2 เปิดไฟทิ้งไว้ 2 นาที แล้วนำกาบหมากมาใส่แม่พิมพ์ ทำการอัดโดยการโยกแม่แรงจำนวน 

65 ครั้ง อัดทิ้งไว้ 2 นาที  
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ภาพที่ ข.3 นำมาตัดขอบให้สวยงาม 

 

 

 

ภาพที่ ข.4 ผลที่ได้ 
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ภาพที่ ข.5 นำใบตองมาลนไฟให้แห้ง 

 

 

ภาพที่ ข.6 นำมาทับกัน 3-4 แผ่น ทาด้วยกาวที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว 
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ภาพที่ ข.7 เปิดไฟทิ้งไว้ 2 นาที เพื่อให้แม่พิมพ์ตัวเมียเกิดความร้อนในการอัด ทำการอัดโดยการโยก
แม่แรงจำนวน 65 ครั้ง อัดทิ้งไว้ 2 นาที 

 
 
 

ภาพที่ ข.8 ผลที่ได้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่กลุ่มสมุนไพรบ้านดินภูเขาไฟ บ้านใต้พัฒนา ตำบลถนนหัก อำเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

 
 
 

 

ภาพที่ ค.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ที่มา : กลุ่มสมุนไพรบ้านดินภูเขาไฟ บ้านใต้พัฒนา ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 


